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DENEYİN ADI ÜCRET METOD/STANDART
DENEY 

SÜRESİ

17025 

KAPSAM

NUMUNE 

MİKTARI

ÇİMENTO ANALİZLERİ                                                                           

Komple Fiziksel Testler 3.000 TL  3 kg

Özgül Ağırlık (Yoğunluk) 375 TL TS EN 196-6 1 gün + 500 gr

İncelik (Özgül Yüzey+ Özgül Ağırlık) 600 TL TS EN 196-6 1 gün - / + 500 gr

Basınç Daynımı  2-7-28 gün 1.125 TL TS EN 196-1 30 gün + 3 Kg

Kıvam + Priz Süresi 450 TL TS EN 196-3 1 gün + 1 Kg

Hacim Genleşmesi 350 TL TS EN 196-3 1 gün + 1 Kg

Elek Analizi (1 Elek İçin Elek Bakiyesi) 150 TL TS EN 196-6 2 gün - 500 gr

Tane Boyut Dağılımı Tayini 600 TL Lazer Tane Boyu Dağılım Cihazı 1 gün - 500 gr

Komple Kimyasal Analiz                                                                                                                   2.500 TL  500 g

Kızdırma Kaybı 250 TL TS EN 196-2 2 gün +

SiO2 275 TL XRF/TS EN 196-2 2 gün +

Al2O3 275 TL XRF/TS EN 196-2 2 gün +

Fe2O3 275 TL XRF/TS EN 196-2 2 gün +

CaO 275 TL XRF/TS EN 196-2 2 gün +

MgO 275 TL XRF/TS EN 196-2 2 gün +

SO3 275 TL XRF/TS EN 196-2 2 gün +

K2O 275 TL XRF/TS EN 196-2 2 gün +

Na2O 275 TL XRF/TS EN 196-2 2 gün +

Cl
- 400 TL XRF/TS EN 196-2 2 gün +

CO2 375 TL TS EN 196-2 2 gün -

Serbest CaO 350 TL Glikol Metodu 2 gün -

Çözünmeyen Kalıntı (Na2CO3 ile) 350 TL TS EN 196-2 2 gün +

Toplam Katkı 1.125 TL TSE CEN/TR 196-4 2 gün -

Puzolanik Özellik 550 TL TS EN 196-5 8 gün +

Suda çözünen Cr
+6 1.000 TL TS EN 196-10 2 gün +

UÇUCU KÜL ANALİZLERİ                                                                                                           

Komple Uçucu Kül Deneyleri 6.500 TL 2 Kg

Nem Tayini 350 TL Gravimetrik Analiz LAS.T.12 1 gün - 500 gr

Uçucu Külde Puzolanik Aktivite Endeksi (28-90) 1.250 TL TS EN 450-1 92 gün + 1,5 Kg

Elek Bakiyesi (Yaş eleme) 250 TL TS EN 451-2/ TS EN 196-6 2 gün +

Özgül Ağırlık 375 TL TS EN 196-6 2 gün +

Kızdırma Kaybı 250 TL TS EN 196-2 2 gün +

SO3 250 TL TS EN 196-2 2 gün +

Cl
- 400 TL TS EN 196-2 2 gün +

Reaktif CaO 1.000 TL TS EN 197-1 4 gün +

Reaktif SiO2 1.000 TL

Serbest CaO 250 TL TS EN 451-1 2 gün +

Genleşme 375 TL TS EN 196-3 2 gün +

SiO2+Al2O3+Fe2O3 825 TL XRF/TS EN 196-2 2 gün +

MgO 275 TL XRF/TS EN 196-2 2 gün +

K2O 275 TL XRF/TS EN 196-2 2 gün +

Na2O 275 TL XRF/TS EN 196-2 2 gün +

LAS.TB.12 Kalite Müdürü Laboratuvar Mühendisi

DIŞ MÜŞTERİLER İÇİN                                      

DENEYLER  LİSTESİ                                                              

VE                                                                     

GEREKLİ BİLGİLER

500 gr

500 gr

 500 gr
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KÖMÜR  ANALİZLERİ                                                                                                           

Komple Kömür Analizleri 2.500 TL

Kömürde Toplam Rutubet Tayini 300 TL TS 690 ISO 589/Mart 2002 2 gün -

Kömürde Kömürde Kül Tayini 450 TL ELTRA TGA Cihazı 7 gün -

Kömürde Toplam Kükürt (S) Tayini 475 TL " 7 gün -

Kömürde Uçucu Madde Tayini 400 TL " 7 gün -

Kömürde Kalori Tayini 600 TL IKA Kalorimetre 7 gün -

Kömürde C ve S Tayini 600 TL ELTRA C-S Cihazı 2 gün - 100 gr

Kömür Külünde Komple Kimyasal Analiz 2.000 TL XRF/TS EN 196-2 2 gün + 100 gr

TRAS  ANALİZLERİ                                                                                                           

Tras Analizleri 4.000 TL

Puzolanik Aktivite Deneyi İçin Öğütme 500 TL TS 25 2 gün -

Öğütülmüş Numunede Puzolanik Aktivite 1.000 TL TS 25 9 gün -

Nem Tayini 300 TL Gravimetrik Analiz LAS.T.12 2 gün - 500 gr

SiO2+Al2O3+Fe2O3 825 TL XRF/TS EN 196-2 2 gün +

MgO 275 TL XRF/TS EN 196-2 2 gün +

SO3 275 TL XRF/TS EN 196-2 2 gün +

Cl- 400 TL TS EN 196-2 2 gün +

Reaktif SiO2 1.000 TL TS EN 196-2 4 gün -

Hammadde ve Mineral Katkı Maddeleri Komple 

Kimyasal Analiz
3.000 TL

Rutubet Tayini 350 TL TS EN 196-2 -

Kızdırma Kaybı 250 TL TS EN 196-2 +

SiO2 275 TL XRF/TS EN 196-2 +

Al2O3 275 TL XRF/TS EN 196-2 +

Fe2O3 275 TL XRF/TS EN 196-2 +

CaO 275 TL XRF/TS EN 196-2 +

MgO 275 TL XRF/TS EN 196-2 +

SO3 275 TL XRF/TS EN 196-2 +

K2O 275 TL XRF/TS EN 196-2 +

Na2O 275 TL XRF/TS EN 196-2 +

Cl- 400 TL XRF/TS EN 196-2 +

Çözünmeyen Kalıntı (KOH ile) 375 TL TS EN 196-2 -

CaCO3 ve MgCO3 Tayini 450 TL Asit Baz Titrasyonu LAS.T.11 -

LAS.TB.12 Kalite Müdürü Laboratuvar Mühendisi

 2 kg

DIŞ MÜŞTERİLER İÇİN                                      

DENEYLER  LİSTESİ                                                              

VE                                                                     

GEREKLİ BİLGİLER
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500 gr

500 gr

HAMMADDE VE MİNERAL KATKI MADDELERİ ANALİZLERİ  ANALİZLERİ                                                                                                           

2 gün 500 gr

2 gün 100 gr


